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　　誘電正接 IEC　60250

　　体積抵抗率

　　表面抵抗率

　　耐電圧

　　比誘電率

　■ ポリカーボネート物性表

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
※物性値は、事前通告なく変更される場合がありますので、設計資料としてご使用の場合は
　最新の情報をご確認ください。
※取扱板厚は 3・5ｍｍで在庫がある場合に注文を承ります。

K-KPC-C2（両面耐候グレード）


